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ИЗМЕНЕНИЕ 3/2014 ОКПИиПВ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ОК 032-2002

	Дирек-
тива
	Код
	Наименование

	ИЗМЕНИТЬ

	И
	14212
	Песок, за исключением песка, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях

	ВКЛЮЧИТЬ

	В
	10301
	Торф, используемый в лечебных целях

	В
	10309
	Торф прочий

	В
	1110134
	Битуминозные породы прочие

	В
	1411121
	Алевролит, используемый при производстве цемента

	В
	1411122
	Алевролит, используемый при производстве минеральной ваты и волокон

	В
	1411129
	Алевролит прочий

	В
	1411161
	Аргиллит, используемый при производстве минеральной ваты и волокон

	В
	1411162
	Аргиллит, используемый при производстве цемента

	В
	1411169
	Аргиллит прочий

	В
	1411517
	Мергель, используемый при производстве цемента

	В
	1411642
	Песчаник динасовый

	В
	1411643
	Песчаник флюсовый

	В
	1411644
	Песчаник для производства стекла

	В
	1411645
	Песчаник для производства ферросплавов

	В
	1411646
	Песчаник для производства карбида кремния и кристаллического кремния

	В
	1411649
	Песчаник прочий

	В
	1412126
	Известняк, используемый при производстве цемента

	В
	1412127
	Известняк, используемый в химических производствах

	В
	1412128
	Известняк, используемый при производстве стекла

	В
	1412129
	Известняк, используемый при производстве сахара

	В
	1412131
	Известняк для производства глинозема

	В
	1412132
	Известняк для минеральной подкормки животных и птицы

	В
	1412228
	Доломит, используемый при производстве стекла

	В
	1412229
	Доломит, используемый в химических производствах

	В
	141242
	Мел, используемый при производстве цемента

	В
	141243
	Мел, используемый в химических производствах

	В
	141244
	Мел, используемый при производстве стекла

	В
	141245
	Мел, используемый при производстве целлюлозы и бумаги

	В
	141246
	Мел, используемый для получения глинозема из нефелина

	В
	141247
	Мел для минеральной подкормки животных и птицы

	В
	141248
	Мел, используемый при производстве резины

	В
	141249
	Мел прочий

	В
	1421211
	Песок кварцевый формовочный

	В
	142125
	Песок стекольный

	В
	142126
	Песок огнеупорный

	В
	142127
	Песок, используемый при производстве цемента

	В
	142128
	Песок, используемый при производстве фарфора и фаянса

	В
	1450235
	Песок абразивный

	В
	14502922196
	Гипс, используемый в медицинских целях

	В
	14502922197
	Гипс, используемый при производстве цемента

	В
	14502922199
	Гипс прочий

	В
	1450292231
	Диатомит, используемый при производстве цемента

	В
	1450292232
	Диатомит, используемый при производстве стекла

	В
	1450292239
	Диатомит прочий

	В
	1450292351
	Кварцит флюсовый

	В
	1450292352
	Кварцит динасовый

	В
	1450292353
	Кварцит для производства карбида кремния и кристаллического кремния

	В
	1450292354
	Кварцит для производства ферросплавов

	В
	1450292359
	Кварцит прочий

	В
	1450292451
	Опока, используемая при производстве цемента

	В
	1450292452
	Опока, используемая при производстве стекла

	В
	1450292459
	Опока прочая

	В
	1450292791
	Суглинки, используемые при производстве цемента

	В
	1450292799
	Суглинки прочие

	В
	1450292851
	Трепел, используемый при производстве цемента

	В
	1450292852
	Трепел, используемый при производстве стекла

	В
	1450292859
	Трепел прочий

	В
	145029296
	Ракушка

	В
	1450292961
	Ракушка для минеральной подкормки животных и птицы

	В
	1450292969
	Ракушка прочая





Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода.
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